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Gegenstand dieses Bescheides:

Warmedammelement "Schock Sconnex Typ M N2" fir Mauerwerk aus Kalksandsteinen und
Vollziegeln sowie Vormauer- und Verblendschalen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst elf Seiten und sieben Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmals am 27. Marz 2002 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind Warmedammelemente
aus mineralischer, zementgebundener Tragstruktur und Polystyrol-Hartschaum - bezeichnet
als SCHOCK SCONNEX TYP M N2.

(2) Die Warmedammelemente weisen folgende Abmessungen auf:

— Lange [mm]: 750

— Breite [mm]: 115, 150, 175, 200 oder 240

— Hoéhe [mm]:  113.

(3) Die Warmedammelemente duirfen fiir Mauerwerk gemaf Abschnitt 1.2 verwendet werden.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfihrung von Mauerwerk mit den Warmedammelementen SCHOCK SCONNEX TYP M N2,
Form und Malf3e siehe Anlagen 1 bis 5.

(2) Die Warmedammelemente dirfen in Mauerwerk aus

- Kalksandvoll- und Kalksandblocksteinen (Lochanteil < 15 %) nach EN 771-2 in Verbindung
mit DIN 20000-402 mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 oder

- Voliziegeln nach EN771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 mindestens der
Druckfestigkeitsklasse 12 und

- Normalmauermértel nach EN 998-2 in  Verbindung mit DIN 20000-412  der
Mortelklasse M 5 oder M 10

oder aus

- Kalksand-Plansteinen bzw. Planelementen (Lochanteil <15 %) nach EN771-2 in
Verbindung mit DIN 20000-402 mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 und

— Dunnbettmértel nach EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412 mit den erklarten
Leistungen nach Anlage 7

ausgefiihrt werden.

(3) Die Warmedammelemente dirfen in der untersten und/oder obersten Schicht von

tragendem oder aussteifendem Mauerwerk bzw. am FuRBpunkt nichttragender Aufienschalen
von zweischaligen AulRenwanden ausgefiihrt werden.

(4) Die Elemente sind entsprechend ihrer Breite in Mauerwerkswanden mit 115 mm, 150 mm,
175 mm, 200 mm oder 240 mm Dicke zu verwenden.

(5) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA bzw. DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA und
DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA ausgefuhrt werden.

(6) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 ausgefihrt

werden.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Eigenschaften und Zusammensetzung der Ausgangsstoffe

(1) Die nichttragende Struktur der Warmedammelemente ist aus Polystyrol-Formteilen
herzustellen; diese missen schwerentflammbar (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1) sein
und aus Polystyrol-Partikelschaum nach EN 13163 bestehen, fiir den der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit A = 0,040 W/(m-K) nachgewiesen ist.
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(2) Die tragende Struktur der Warmedammelemente ist aus Leichtbeton herzustellen. Die
Zusammensetzung des Leichtbetons muss der beim Deutschen Institut fir Bautechnik und
der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Rezeptur entsprechen und weist die
Eigenschaften nach Anlage 6 auf.

(3) Die Kammern der Warmedammelemente sind vollstdndig mit Leichtbeton zu fillen.
21.2 MaRe, GrenzabmaRe, Form und Ausbildung

(1) Die Warmedammelemente muissen in Form, Aufbau, Stirnflachenausbildung,
Kammeranordnung und Abmessungen den Anlagen 1 bis 5 entsprechen.

(2) Fur die Nennmal3e und die zulassigen MaRRabweichungen gilt Tabelle 1.
Tabelle 1: Nennmale und zulassige MaRabweichungen

Warmedammelement Lange Bruttobreite! | Nennbreite? Hoéhe
Sconnex Typ M N2- min Formteil | Tragstruktur
Sconne

in mm in mm in mm in mm in mm
H113-L750-B115-1.0 750 115 97,8 113,0 113,0
H113-L750-B150-1.0 150 128,0
H113-L750-B175-1.0 175 149,4
H113-L750-B200-1.0 200 171,0
H113-L750-B240-1.0 240 205,4
zulassige MafRab- EW+6 EW+3 EW 0/-2 EW 0/-2
weichung MW + 4 MW + 2

1 Bruttobreite gleich Nennbreite plus seitliches Polystyrolformteil gleich Wanddicke

2 Nennbreite gleich Breite der tragenden Struktur

(3) Die Einzelwerte und Mittelwerte der Hohe sind auf 0,1 mm genau zu bestimmen und
anzugeben.

(4) Die Lagerflachen der Warmedammelemente mussen eben und planparallel sein.
(5) Die Prifung der Ebenheit der Lagerflachen ist gemaR DIN EN 772-20 durchzufihren. Die
Abweichung von der Ebenheit der Fldche darf 1,0 mm nicht Gberschreiten.

(6) Die Prifung der Planparallelitat der Lagerflachen ist gemafR DIN EN 772-16 durchzufihren
Die Abweichung darf nicht groRRer als 1,0 mm sein.

21.3 Druckfestigkeit und Rohdichte

(1) Die zentrischen Druckprufungen sind an 6 Prufkérpern aus drei Warmedammelementen
des jeweiligen Elementtyps durchzufihren. Die Prifkérper sind durch Ablangen der Warme-
dammelemente entsprechend dem auf den Anlagen 1 bis 5 angegebenen Rastermal’} mit
einer Lange von 250 mm herzustellen. Die Prufkérper sind im Normalklima bei 20°C und 65 %
rel. Luftfeuchte bis zum Alter von 28 Tagen zu lagern. Die Priifung der Druckfestigkeit erfolgt
in Anlehnung an DIN EN 772-1. Die Druckfestigkeit ist bezogen auf die Bruttobreite
anzugeben. Der kleinste Einzelwert betragt mindestens 20,0 N/mm? und der Mittelwert der
Druckfestigkeit betragt mindestens 25,0 N/mm3.

(2) Die Rohdichte (lufttrocken) ist nach DIN EN 772-13, Abschnitt 7.3 zu bestimmen. Der
Mittelwert der Rohdichte (lufttrocken) der Warmedammelemente muss
950 kg/m® -5 %/ +15 % betragen.

2.2 Kennzeichnung der Warmedammelemente

(1) Die Warmedammelemente sind mindestens mit dem Elementtyp und dem Hersteller-
zeichen zu kennzeichnen.
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(2) Jede Liefereinheit der Warmedammelemente (z. B. Elementepaket) muss auf der
Verpackung oder einem mindestens A4 groRen Beipackzettel vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

(3) Der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel der Warmedammelemente sind
mit folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— Zulassungsnummer: Z-17.1-709

— Elementtyp

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk.

(4) Jedes Element ist dartber hinaus vom Hersteller gut lesbar und witterungsfest so zu

kennzeichnen, dass die Oberseite der Elemente (siehe Anlagen 1 bis 5) beim Einbau der
Elemente stets oben ist.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Warmedammelemente mit den Bestimmungen
der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und eines Ubereinstimmungszertifikates einer
hierfur anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiberwachung (FU)
durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschliellich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Ul:_)_ereinstimmungserkl'érung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
(5) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle fur die Warmedammelemente muss mindestens die
Prifungen entsprechend den Angaben der Anlage 6 einschlief3en.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,
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— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk der Warmedammelemente sind das Werk und die werkseigene
Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens
jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung (EP) des Bauprodukts
durchzufihren und kénnen auch Proben flr Stichprobenprifungen enthommen werden.

(3) Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(4) Die Fremdiiberwachung muss mindestens die Priifungen entsprechend den Angaben der
Anlage 6 umfassen.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Allgemeines

Das Mauerwerk ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu planen, zu
bemessen und auszufihren, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

3.2 Planung

(1) Die Decken missen Uber die gesamte Wanddicke auf dem Mauerwerk bzw. auf den
Warmedammelementen bei Einbau der Warmedammelemente in der obersten Schicht des
Mauerwerks aufliegen.

(2) Die nichttragenden AuBenschalen von zweischaligen AuRenwanden missen
DIN EN 1996-2/NA entsprechen, wobei die Auflienschalen so auszufihren sind, dass die
Warmedammelemente stets unter Gelandeoberkante (GOK) liegen. Abweichend von
DIN EN 1996-2/NA, NCI Anhang NA.D, Abschnitt NA.D.1 (4), d) darf ein etwaiger Uberstand
der gemauerten AuRenschale Uber dem Warmedammelement héchstens 10 mm betragen.
Der Einbau der Warmedammelemente in den AuRenschalen von zweischaligem Mauerwerk
darf nur vor Feuchtigkeit geschitzt erfolgen.

3.3 Bemessung

(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA sowie DIN EN 1996-3 in
Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA fur Mauerwerk ohne StofR3fugenvermdrtelung, soweit
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.
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(3) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dirfen
Biegezugspannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der
Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den
Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(4) Bei Gebauden in Erdbebengebieten der Zonen 2 und 3 nach DIN 4149 didrfen Wande mit
den Warmedammelementen nicht fur die Gebaudeaussteifung bertcksichtigt werden.

(5) Fur die charakteristischen Werte fk der Druckfestigkeit von tragendem Mauerwerk mit den
Warmedammelementen gilt unabhangig vom Elementtyp Tabelle 2.

Tabelle 2: Charakteristische Werte fi der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse Charakteristischer Wert fi der Druckfestigkeit
der Kalksandsteine in MN/m? fir Mauerwerk mit
bzw. Vollziegel Normalmauermortel der Mortelklasse Dunnbett-
M5 M 10 mortel
12 4,2 4,2 4,7
16 4.4 4.4 55
20 5,0 5,0 6,3
28 5,0 5,0 6,3

(6) Fur die Ermittlung der Knickldnge darf nur eine zweiseitige Halterung der Wande in
Rechnung gestellt werden.

(7) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor ®@n, zur
Beruicksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemal DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(8) Die Annahme einer erhohten Teilflachenpressung nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.1.3,
ist unzulassig.

(9) Der charakteristische Wert fx der Druckfestigkeit fir den Nachweis der Auflagerpressung
bei Einbau der Warmedammelemente in der Aul3enschale von zweischaligem Mauerwerk ist
mit 2,6 MN/m? in Ansatz zu bringen.

(10) Sofern gemal DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP zu
4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser nach
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu
fuhren, wobei fir den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vrait nur 50 %
des sich aus Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ergebenden Wertes, jedoch
hdchstens der sich mit fikx bzw. it mit 0,2 MN/m? ergebene Wert, in Rechnung gestellt werden
darf. Der kleinere Wert ist malRgebend. Bei der Beurteilung eines Gebaudes hinsichtlich des
Verzichts auf einen rechnerischen Nachweis der raumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend
zu berUcksichtigen.

34 Witterungsschutz

AuRenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmalinahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwanden mit Putz) sind so zu
wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der Sto3fugenbereiche gegeben ist.

3.5 Warmeschutz

(1) Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt fir das Mauerwerk tber bzw.
unter den Warmedammelementen der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des
entsprechenden Mauerwerks ohne Warmedammelemente (z. B. nach DIN 4108-4).
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(2) Der Nachweis der Mindestanforderungen an den Warmeschutz (Warmebriicken) nach
DIN 4108-2 ist mittels dreidimensionaler Berechnungen zu fiihren, wobei fir den Leichtbeton
als Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit As = 0,890 W/(m-K) und fiir das Polystyrol-
Formteil als Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit As = 0,040 W/(m-K) in Rechnung zu
stellen sind.

3.6 Schallschutz
(1) Far die Anforderungen an die Luftschallddmmung gilt DIN 4109-1.
(2) Der rechnerische Nachweis des Schallschutzes darf nach DIN 4109-2 gefiihrt werden.

3.7 Feuerwiderstandsfiahigkeit

(1) Soweit in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist, gelten fir die
brandschutztechnische Bemessung die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-1-2 in
Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA.
(2) Eine Verwendung der Warmedammelemente in Brandwanden ist unzulassig.
(3) Fur tragende Pfeiler und tragende nichtraumabschlieliende Wandabschnitte (Lange
<1,0m) ist bei Einbau der Warmedammelemente eine Feuerwiderstandsfahigkeit nicht
nachgewiesen.
(4) Die Klassifizierung REI 30 bis REI 90 von tragenden raumabschlieRenden Mauerwerks-
wanden nach DIN EN 13501-2 bzw. DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA
geht bei Einbau der Warmedammelemente nicht verloren, wenn folgende
Brandschutzmaflinahmen ausgefiihrt werden:
- Einbau der Elemente innerhalb des Deckenaufbaues, so dass
OK Element < OK Estrich (Brandverhaltensklasse A) ist oder
- beidseitiges Verputzen der Elemente mit mindestens 15 mm dickem Putz gemanR
DIN EN 1996-1-2, Abschnitt 4.2 (1) oder
- beidseitiges Anordnen von mindestens 12,5 mm dicken Gipskarton-Feuerschutzplatten-
streifen (GKF) nach DIN 18180 mindestens elementhoch.
(5) Alternativ kdnnen der Putz oder die Gipskarton-Feuerschutzplattenstreifen einseitig durch
Verblendmauerwerk ersetzt werden.
(6) Die Klassifizierung R 30 bis R 90 von tragenden nichtraumabschlieflenden Mauerwerks-
wanden nach DIN EN 13501-2 bzw. DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA
geht bei Einbau der Warmedammelemente nicht verloren. Brandschutztechnische
Zusatzmalinahmen sind nicht erforderlich.

3.8 Ausfiihrung

3.8.1 Allgemeines

(1) Fir die Ausfihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

(2) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk auszufuhren.
(3) Die Verarbeitungsrichtlinien des Mortelherstellers sind zu beachten.

(4) Die Warmedammelemente sind entsprechend ihrer Kennzeichnung stets mit der Oberseite
nach oben anzuordnen.

(5) Bei Anordnung der Elemente als oberste Schicht ist auf der Oberseite des Elementes eine
Mértelausgleichsschicht vorzusehen, so dass eine vollflachige Auflagerung der Decke
sichergestellt ist.
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(6) Zum Langenausgleich dirfen die Warmedammelemente mittels Trennscheiben auf
Passelemente abgelangt werden. Die Passelemente missen mindestens der vollen
Rasterlange entsprechen, d.h. mindestens 250 mm lang sein. Passelemente diirfen jedoch
nicht aneinandergereiht werden. Hiervon ausgenommen sind Mauerwerkswande/-Pfeiler mit
einer Lange /von 0,75 m < /< 1,00 m; bei diesen kann der Einbau der Warmedammelemente
durch Anordnung zweier Passelemente erfolgen, wobei jedoch ein Passelement eine
Rasterlange von 0,50 m aufweisen muss.

(7) Der Querschnitt der tragenden Struktur der Elemente darf nicht durch Schlitze oder
Aussparungen geschwacht werden.

3.8.2 Mauerwerk bei Einbau der Warmedammelemente als unterstes Element der Wand

(1) Bei Mauerwerk mit Normalmauermortel sind die Warmedammelemente als unterstes
Element einer Wand in einem Mortelbett aus Normalmauermértel nach DIN EN 998-2 in
Verbindung mit DIN 20000-412 der Mértelklassen M 5 bzw. M 10 dicht aneinander ("knirsch")
gemal DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5, zu stof3en, anzudricken und lot- und fluchtgerecht
in ihre endglltige Lage zu bringen. Nach dem Setzen der Elemente ist zur ausreichenden
Erhartung des Mortels eine Wartezeit einzuhalten, so dass die Weiterarbeit ohne Gefahr fur
die Standsicherheit der Elemente erfolgen kann. Das aufgehende Mauerwerk ist vollfugig mit
Normalmauermortel der Mértelklassen M 5 bzw. M 10 zu errichten.

(2) Bei Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen bzw. —Planelementen im Dunnbettverfahren
sind die Warmedammelemente als unterstes Element einer Wand in einem Mbértelbett aus
Normalmauermértel nach DINEN998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412 der
Mortelklasse M 10 dicht aneinander ("knirsch") gemafs DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5, zu
stoRen, anzudricken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgiltige Lage zu bringen. Die
Elemente sind sorgfaltig hinsichtlich ihrer Lage, insbesondere beziiglich einer ebenen und
Uber der gesamten Geschossflache waagerechten Lagerflache fir das Kalksand-
Plansteinmauerwerk auszurichten. Nach dem Setzen der Elemente ist zur ausreichenden
Erhartung des Mortels eine Wartezeit einzuhalten, so dass die Weiterarbeit ohne Gefahr fir
die Standsicherheit der Elemente erfolgen kann. Der Dunnbettmortel ist auf die Lagerflachen
der vom Staub gereinigten Warmedammelemente als geschlossenes Mortelband vollflachig
entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5 aufzutragen. Das aufgehende Kalksand-
Plansteinmauerwerk ist vollfugig mit Diinnbettmdrtel zu errichten.

Normenverzeichnis

DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat; Deutsche Fassung EN 206-1:2000

DIN EN 206-1/A1:2004-10 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat; Deutsche Fassung EN 206-1:2000/A1:2004

DIN EN 206-1/A2:2005-09 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat; Deutsche Fassung EN 206-1:2000/A2:2005

EN 771-1:2011+A1:2015 Festlegungen fir Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel; (in
Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1:2015-11)

EN 771-2: 2011+A1:2015 Festlegungen flir Mauersteine — Teil 2: Kalksandsteine; (in
Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-2:2015-11)

DIN EN 772-1:2016-05 Prufverfahren fir Mauersteine - Teil 1: Bestimmung der

Druckfestigkeit; Deutsche und Englische Fassung EN 772-1:
2011+A1:2015

DIN EN 772-13:2000-09 Prifverfahren fir Mauersteine — Teil 13: Bestimmung der Netto-
und  Brutto-Trockenrohdichte von  Mauersteinen  (aul3er
Natursteinen); Deutsche Fassung EN 772-13:2000
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DIN EN 772-20:2005-05

EN 998-2:2016

DIN 1045-2:2008-08

DIN EN 1996-1-1:2013-02

DIN EN 1996-1-1/NA:2019-12

DIN EN 1996-1-2:2011-04

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06

DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01

DIN EN 1996-3:2010-12

DIN EN 1996-3/NA:2019-12

DIN 4102-1:1998-05

DIN 4108-2:2013-02

DIN 4108-4:2017-03

DIN 4109-1:2018-01
DIN 4109-2:2018-01

DIN 4149:2005-04

DIN EN 12390-3:2019-10
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Prufverfahren fir Mauersteine — Teil 16: Bestimmung der Mal3e;
Deutsche Fassung EN 772-16:2011

Prifverfahren fur Mauersteine - Teil 20: Bestimmung der Ebenheit
von Mauersteinen; Deutsche Fassung EN 772-20:2000 + A1:2005

Festlegungen flir Mortel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermortel;
(in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2017-02)

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton
— Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat —
Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fir den
Brandfall, Deutsche Fassung EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfuhrung
von Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-2:2006 + AC:2009

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-bauten — Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausflihrung von Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fiur unbewehrte
Mauerwerksbauten; Deutsche Fassung EN 1996-3:2006 +
AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerks-
bauten

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1. Baustoffe,
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 2:
Mindestanforderungen an den Warmeschutz

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 4:
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfillung der Anforderungen

Bauten in deutschen Erdbebengebieten — Lastannahmen,
Bemessung und Ausflihrung Gblicher Hochbauten

Prifung von Festbeton — Teil 3: Druckfestigkeit von Probekorpern;
Deutsche Fassung EN 12390-3:2019
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EN 13163:2012+A1:2015 Warmedammstoffe flir Gebdude - WerkmalRig hergestellte
Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) — Spezifikation; (in
Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13163:2016-08)

DIN EN 13501-2:2016-12 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten — Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus
den Feuerwiderstandsprifungen, mit  Ausnahme  von
Liftungsanlagen; Deutsche Fassung EN 13501-2:2016

DIN 18180:2014-09 Gipsplatten — Arten und Anforderungen

DIN 20000-401:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 401: Regeln fur
die Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11

DIN 20000-402:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402: Regeln fiir
die Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

DIN 20000-412:2019-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fir

die Verwendung von Mauermortel nach DIN EN 998-2:2017-02

Bettina Hemme Beglaubigt
Referatsleiterin Banzer
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Warmedammelement "Schock Sconnex Typ M N2" fiir Mauerwerk aus Kalksandsteinen
und Vollziegeln sowie Vormauer- und Verblendschalen
Anlage 1

Form und Ausbildung Schéck Sconnex M-N2-H113-L750-B115-1.0
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Form und Ausbildung Schéck Sconnex M-N2-H113-L750-B150-1.0
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Form und Ausbildung Schéck Sconnex M-N2-H113-L750-B175-1.0
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Prifung Prifnorm bzw. -vorschrift WPK EP IZU Wert/Toleranz
X
jahrlich
1. Warmedammelemente
1.1 | MaRke DIN EN 772-16 taglich an 3 X X siehe 2.1.2;
Elementen Tabelle 1
1.2 | Ebenheit und DIN EN 772-20 taglich an 3 X X <1,0 mm;
Planparallelitat der DIN EN 772-16 Elementen siehe 2.1.2 (5) und
Lagerflachen 2.1.2 (6)
1.3 | Stegdicken, DIN EN 772-16 taglich an 3 X X siehe 2.1.2 und
Stirnflachenverzahnung Elementen Anlagen 1 bis 5
1.4 | Druckfestigkeit DINEN 772-1in 1xje X X kleinster Einzelwert:
(Formfaktor f = 1,0) Verbindung mit 2.1.3 (1) Woche") > 20,0 N/mm2,
Mittelwert:
> 25,0 N/mm?
1.5 | Rohdichte DIN EN 772-13,7.3 taglich an 3 X X 950 kg/m3-5 %/+15 %;
Elementen siehe 2.1.3 (2)
1.6 | Kennzeichnung visuell laufend X X 2.2
2. Leichtbeton
2.1 | Zusammensetzung 2) jede X X gem. hinterlegter
Lieferung Zusammensetzung
2.2 | Herstellung und DIN EN 206-1, jede X X DIN EN 206-1,
Uberwachung DIN EN 206-1/A1, Lieferung DIN EN 206-1/A1,
DIN EN 206-1/A2 und DIN EN 206-1/A2 und
DIN 1045-2 DIN 1045-2
2.3 | Druckfestigkeit in Anlehnung an DIN EN 3xje X X kleinster Einzelwert:
12390-3 an Wiirfeln mit Woche?® > 30,0 N/mm?,
einer Kantenlange von ca. Mittelwert:
40 mm; 2 35,0 N/mm?
3. Déammstoffmaterial
3.1 | Polystyrol nach Leistungserklarung jede X X siehe 2.1.1 (1)
EN 13163 Lieferung

") bzw. mindestens 1 x je 1500 m Lange gefertigtem Elementtyp.
2) Die Einhaltung der Zusammensetzung des Leichtbetons ist nach einem zwischen Hersteller und
fremdlberwachenden Stelle abzustimmenden Prufverfahren nachzuweisen.
%) verteilt auf die Produktion verschiedener Tage je Fertigungswoche, Format, Festigkeits- und Rohdichteklasse, mindestens aber
je 1000 m? verarbeiteten Leichtbetons

Warmedammelement "Schock Sconnex Typ M N2" fiir Mauerwerk aus Kalksandsteinen
und Vollziegeln sowie Vormauer- und Verblendschalen

Anlage 6
Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremdiiberwachung (FU)
und der Erstprifung (EP) der Warmedammelemente
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Wesentliches Abschnitt nach .
Merkmal DIN EN 998-2 Wert/Kategorie/Klasse
Bezeichnung - Dunnbettmdrtel nach EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412
Hersteller - -
Druckfestigkeit 541 Kategorie 2 M 10
Verbundfestigkeit 54.2 20,20 N/mm?2*
max. }_(orn_groBe der 552 <1,0 mm
Gesteinskornung
Verarbeitbarkeitszeit 5.21 =24h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 =7 min

. < 0,1 Masse-%
Chloridgehalt 52.2 bezogen auf die Trockenmasse des Mortels
Wagserc_iampfdurch- 54.4 )
Iassigkeit
Trockenrohdichte 3
des Festmortels 5.4.5 2 1300 kg/m
Warmeleitfahigkeit 546 )
ﬂ10dry,mat
Brandverhalten 54.8 Klasse A1

Abschnitt 4, Tabelle 3

* charakteristische Anfangsscherfestigkeit, nachgewiesen mit Kalksand-Referenzstein nach DIN 20000-412,

Warmedammelement "Schock Sconnex Typ M N2" fiir Mauerwerk aus Kalksandsteinen
und Vollziegeln sowie Vormauer- und Verblendschalen

Beschreibung des Diinnbettmdrtels

Anlage 7

723596.22
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